dinax EGETETT KVARCHOMOK dinax
S =S uszodai szlrotoltet

A szUr6-vizforgatd berendezések toltésére
legszélesebb korben alkalmazott hagyoma-
nyos szdrdéanyag, melynek hézagtérfogataban
a rajta ataramlo viz lebegbdanyag-tartalma
megakad.

AZ EGETETT KVARCHOMOK TULAJDONSAGAI:
Az égetett kvarchomok lényegesen jobb szu-
rési és tisztitasi képességekkel rendelkezik,
mint a mosott kvarchomok.

Ennek oka az égetési folyamat, melynek soran
az organikus szennyezd&k kiégnek. Az égetett .
kvarchomok nem tartalmaz olyan szerves szennyezédéseket, illetve agyagot
amelyben a baktériumok, mikroorganizmusok megtelepedhetnének ezért
teljesen biztonsagos és fertézésmentes szdrdanyag.

Az optimadlis szlréshez a kiilonb6z6 frakciokat (szemcsemeéreteket) az alabbi
aranyok szerint célszerul elosztani:

+ 20% legnagyobb frakcié (Kvarchomok égetett 3,0-5,0 mm 25 kg-0s)

* 20% kozepes frakcié (Kvarchomok égetett 1,6-2,5 mm 25 kg-05s)

* 60% legkisebb frakcio (Kvarchomok égetett 0,6-1,2 mm 25 kg-0s)

Amennyiben ez nem megoldhato, kisebb, lakossagi medencék szUrdiben a
kbzepes szemcsemeret elhagyhato, és a legnagyobbal helyettesithetd, vagy
akar onmagaban a legkisebb szemcsemérettel is feltdlthetd a teljes szuré.

A sziikséges toltet-mennyiséget az alabbiak szerint szamithatja ki:

d2 *3,14/4 *m
ahol: d: szUr6 belsd atmérdje, m: szUrdtdltet magassaga, (ez a szurd
teljes magassaganak kb. 60%-a)

Toltetcsere utan a szdrét visszamosas funkcidban at kell mosni mindaddig,
amig a tavozo viz kelléen tisztava valik.

Fajsuly: 1,7 kg/|
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